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Müsterinin Adı l Adıcsi
Cuğtoİer Name /Address

Teklif Numarası l Tarihi
Ofuri,4o l Date

Numunenin Adı ffarifi
Name anğ klefrw ğf thğ Töğ srİnplĞ

iılurrımeıııin kaöııl Tarihi
The Date ü Receiğ of the Tesl Sample

Açıkla]haıar
Remark(sJ

Testin Yapıldığı Tarih
Date of the Tesf

Raporun Sayfa §aysı
Numberof Paç of the Repoıt
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Su Bazlı Ahşap Vernik lGplı Ahşap Panel

26.02.2020

27 .02.2020 - 29,02.2a20
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Test laboratuvarı olarak faaliyet gösteren METALTEK TEKNoLoJl K|MYASAL ÜRÜNLER LTD, ŞTl., TÜRKAK'tan AB_0547_T no'lu dosya numarası ile TS
EN lSO/lEC 17V25:2017 standardına göre akedite edilmiştir,
METALTEKTEKNoLaJl K1MYAşALÜRÜNI€R LIa şil, hşdbeen aqıedit€dbyT(JRKAKundeü r€{,ı§rüiü| nıınber484647-TforEN lEo/lEC 17a25:2a17

Türk Akeditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akredıtasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anhşma ve Uluslararası
Laboratuvar Akreditasyon ğir]iği (lLAc) ile karşılı(l tanıma anlaşma§l ırnzalam§tır.
Turkish Acaeditation Agency (TURKAK) is a signatory to the-Eurapean co-operatbn İor Accraditation (EA) Muıtilateral Agıeement' (MIA) and to the
lntemational Laboratory Aareditation Cooperation aLAC) Mutual Recognitbn Arrangement (MRA) for the reognition of test repoıts.

Teet ve /voya ölçüm şonuçları, genişletilm§ ölçüm be|inizlikleri (olması halinda) ve t6t metotları bu sertifikanın tamamlayıoı kısmı Ö|an takip eden sayfalarda
verilmiştir
Ihe {esf resurtş, tne uncerfarnfies (if apğr;af,ld wlth @nfiüncr- pnbability and icst meftıods ae given üı the foliowing peçr;s whidı re
Eart ot

m Tarihi Test Sorumlusu
fiıe /ssue Person in Charç üthe Tesi

Nurehan Rahmah YEŞlLYURT
Kimyager

est Operatörü
lktisatçı

yazma sorumlusu
Kimya

Raporu Hazırlayan
Writerof the Report

Ayşe Ni|den ASLANTAŞ

Onaylayan
Appıoval

Tuncay KAT|RClffi§.1ffi

Test sonuçfan, sadece tşte tabi tıiulan numuneler için geçedidiı Laboratuvarımız tarafından
numunelerin tem§ll özell(rinden laboraluvarımız sorumlu değildir. Bu rapor, laboratwarın
mühürsüz rapor|ar geçersizdir.
FP.09.01,RevizyonNo: 01 YüriirlükTarihi: O",122O19

nune alma işiemi gerçekleştirilmediğinden, teste tabi tufulan
izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğa|tılamaz. lmzasız ve
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TEST LABORATUVAR|

Adrts: Ostim Mah. Alınteri Bulvan SS Gül86 San. Sit. No:1/49
06370 ostirrı/ANKARA/TÜRKlYE

TeI:0 312 385 52 01-03 Fax:0 312 385 52 02

ı. nıüşrenlııı_eal:

Madde tde bilgileri verilen test numunesi(leri) üzerinde aşağıdaki tabloda belirtilen test|erin yapılarak test sonuçlarının değerlendirilmesi ve
raporlanması istenmektedir.

yönlendirici
Standaft Test Adı Test §tandardı Değerlendirme Standardı Ara kontıol süresi Test Süresi

Floresan UV Lambasıng
Davanım Testi

ASTM G 154
Dönoü 1

48 Saat

2. TEST eolı-ecex NUMUNE:

Müşteri tarafından beyan ediJen i€şt numuneşi bilgileıi aşğdaki tab]oda veritrniştir

Numune Adı Ana Malzeme
Cinsi

Kaplama
Oncesi
İslemter

Ara Kat
Bilgileri

Son Kat
BiIgisi

Marka l
ModeI

Teste Hazırlık
lşbmlerir
sartlandırma

Ebat 
' 
Adet

Panel Ahşap Su Bazlı
Ahşap Vemik

Su Bazlı
AhşapVemik

Müşteri
tarafından
vaoılrnıstır

-147x73xlSmm
/ 3 Adet

3. TEST vE DEĞERLENDIRıııE sraııoART|ARl:

ASTM G154 Standard Practice for Operating Fluorescent Ultravio|et (UV) Lamp Apparalus for Exposure of Nonmetallic Materials

4. TEST clHAzl elı_olıeRl:

Test Cihazı Adı KaIibrasyon Geçerlilik Tarihi üretici Firma
H ızlandınlmış Yaşlarıdırma Test Kabini
(Floresan UV lşık Kaynağı l|e)
MT_QUV-102

31.05.2019 / 31.05.2020 Q-LAB

UV Lamba lGlibratörü
MT-QUV-103 1 3.06.201ql 1 3.06.2020 Q-LAB

Renk Olçer
MT-RNK-090 20.06,201 9 / 20.06.2020 BYK

5.'TEST SONUÇLARI:

Değerlendirme Kriteri
Test Sonuçlan

No:1 No:2 No:3

Test öncesi PartaklıkDeğeri (6S), GU 21,0 17,0 __J4ş9-
Test Sonrası Par|aklık Değeri (6@), GU 21,9 19,r .1<r-.!üs,ı§}..
Peilatük ?$İurna§, o/o Gu 104,3 112,4 /,\77 ıo2,Nro_\
Görsel Değerlendirme

Test sonunda panel|erde kabarcıklanma, pullanmı
panellerde renk değisimi qörülmüstür. 

]

iŞ7tlama gön]lmeii
/ lE§Tııııı lı

lDr]l-

ı^lan crr{A6 fmla fahi l|ıiı|leh nttmıı6AfAı ialh aAmdi.lİt 1alıarafinıarımız,laraİnı{an hıımtıh6 alma iciomİ . l..-T-,l.|rrınAElhdt^lhdAn tAsa bni l,n,',
numunelerin temsil özellğinden laboratuvarlmlz sorumlu değildir. Bu rapor; laboratuvarln yazü izni olmadan kısmen
mühürsüz raporlar geçersizdir.
FP.o-9.01 Revizyon,Nol 01 Yüriır.lük T€rıhi,. 02. 1.2.2019 w
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Tel: 0 312 385 52 01-03 Fax 0 312 385 52 02
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Not_l: Test(|er) süresince herhangi beklenmedik bir durum veya olay yaşanrnamıştır.
Not-2: Test edi]en numuneler rapor ile birlikte geri gönderi|mişür.
Not8: Riporun ekleri pdf formatıyla sadece mail ile gönderilmektedir. Orijinal baskı sunulmaz.

Ek_lll: Test sonrası fotoğnaflan

*ile gösteri|en t6st standartlan akraditasyon kapsamırnızda bulunmamaldadıı:,

Test sonuçları, sadece teste üatj tııtulan numuneler için geçerlidir-Laboratwarımız tarafırıdan numune alma |şleml
numune|erin terrİgil özelliğirıden laboratuvarlmz sorumlu değildir. Bu raporl taboratuvarln yazlh izni olmdan kısmen
mühür§üz raporlar geçersizdir.
Ff..09.01 ReviiyonNo: 01 YıJ.itflok Tafit$: o2.ffi2019
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